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Rapport de classement de réaction au feu
Classification report of reaction to fire performance

1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué & BuzziSkin (T1610135 Skin Offwhite
63, T1610136 Skin red 59, T1610137 Skin anthracite 68) conformément aux modes opératoires
donnés dans la norme NF EN 13501-1 : 2013.

This classification report defines the classification assigned o BugziSkin (T1610135 Skin Offwhite 63,
T1610136 Skin red 59, T1610137 Skin anthracite 68) in accordance with the procedures given in NF
N 13501-1:2013.
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CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU
CONFORMEMENT A LA NORME NF EN 13501-1: 2013
CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE PERFORMANCE
IN ACCORDANCE TO NF EN 13501-1: 2013

Commanditaire: CENTEXBEL
Sponsor: Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde
Belgique
Nom du produit : BuzziSkin (T1610135 Skin Offwhite 63, T1610136 Skin red 59,
Product name: T1610137 Skin anthracite 68)

N° de rapport de classement: 1039/61/146 B
Classification report number:

Numéro d’émission: 1
Issue number:

Date de validité: 5 ans a compter de 13/06/2016
Date of issue: Svears as from 13:006:20116

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut étre utilisé ou reproduit que dans son intégralité
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2. Détails du produit classé / Details of classified product
2.1 Généralités / General

Le produit BuzziSkin (T1610135 Skin Offwhite 63, T1610136 Skin red 59, T1610137 Skin anthracite
68) est défini comme Revétement mural décoratif

The product BuzziSkin (T1610135 Skin Offivhite 63, T1610136 Skin red 59, T1610137 Skin
anthracite 68} is defined as Decorative Wall Covering

2.2 Description du produit / Product description

Le produit BuzziSkin (T1610135 Skin Offwhite 63, 71610136 Skin red 59, T1610137 Skin anthracite
68) est décrit ci-dessous ou dans les rapports d’essais fournis en appui du classement détaillé en 3.1.
The product BuzziSkin (T1610135 Skin Offwhite 63, T1610136 Skin red 59, TI610137 Skin
anthracite 68) is fully described below or is fully described in the tests reports provided in support of
classification listed in Clause 3.1,

Description du produit / Product description:

Revétement mural décoratif autoadhésif, ignifugé a base de PET recyclé Sclf-adhesive
and fire retardunt decorative wallcovering made of reeveled PET

Epaisseur du produit - Thickncess: 6,Imm
Masse surfacique du produit Surlace mass: 1000 g/m? (déclarée  dvclured)
Masse volumique du produit Dcosity » 164 kg/m® (caleulée - culculuted)

Procédé de fabrication/ Manufacturing Process:
Non décrit. Not described

Chaque échantillon est auto-adhésivé avec joint horizontal sur un substrat en silicate de
calcium d’épaisseur Imm et de masse volumique 870 kg/m3. La colle utilisée est une colle
Clearpro-5 (T1604244) & 200g/m> Fuch specimen is self-adhesived with o horizontal

joint 1o a substrate of o thick calciwm silicate having a volumetric mass of 870kgim3.

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut étre utilisé ou reproduit que dans son intégralité
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3. Rapports d’essai et résultats d’essais en appui de ce classement ' Test reports and test results
in support of classification

3.1 Rapports d’essais

/ Test reports

Méthode d’essai et
Nom du laborateire Nom du commanditaire | N° de référence du rapport (,lateh:egl?s du doma} I.le_
3 . ’ . . . d’application et date Test
Name of laboratory Name of sponsor Reports reference number .
: method and date /7 rules of
scope and date
RE 5E 1039/61/1468B NF EN [3823+A41
CREPIM CENTEXBEL REE SE 1039/61/146B 2015
RE 3E 1039/61/1464 NF EN ISO 11925-2
CREPIM CENTEXBEL REE 3E 1039/51/1464 2013

3.2 Résultats d’essais

! Test results

Résultats / Results

) ) . ) Paramétre continu Conformité |
Méthode d'essai Paramétre Nombre d'essais — moyenne (m) LIS mlt": @VEL XX
Test methods Paramcter Number of test T —_— parametre
Compliance with
param cter —
parameter
average (lll)
— ; T ——
Atteinte du repére a 150 mm ebssaéi a;;p lzcat_wn . Conforme
Reaching of the mark ar 130 mn ord” et 6 essais Non Yo Compliant
NF ENISO 11925-2 s ; “application surface”
. . fesin "cdue application”
Infl ammgnon d?p Apicniie arnd 6 tests "irtaee Non No c.onfm..me
Tenition of fificr paper o T Compliam
: applicaiion
FIGRA (0,2 MJ) en Wis 1498 =
FIGRA 00,2 Mty in 17 s !
FIGRA (0,4 MJ) en Wis 1498 .
FIGRA 0,4 M i 1y ’
Propagation de la flamme jusqu'au
bord de l'éprouvette . Conforme
. Non No .
fateral sprevd of fame vonil ihe end of Compliant
NF EN 13823+41 sl 3 essais
THR 600s en MJ Jests 37
FHR ot in MY ’
SMOGRA en m?/s*
SMOURA i« 226
TSP 600s en m?
JNI6Us (o 340 :
Gouttelettes / particules enflammées Non \v Conforme
Flaming droplets * pariicles Compliant

(-) : signifie non applicable,

means non applicable.

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut étre utilisé ou reproduit que dans son intégralité




,l CREPIM

'\0-* Société par Actiens Simplifiée -792 178 816 R.C.5. ARRAS
‘ ‘ . Siege sactal : Parc de la Parte Nord - rue Cheistopha Colomb. .
CfePH\I\ 52700 BRUAY LA BUISSIERE France E09/09 — Révision D du 03/09/2014
Tél.: 03.21.61.64.00 Fax:03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.ir . .
SIRET 792 176 B16 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816 Dossier/File 1039/61/146 A - Page 4 /5

4. Classement et domaine d’application / Classification and field of application
4.1 Référence de classement / Reference of classification

Le présent classement a été effectué conformément a la norme NF EN 13501-1 : 2013.
This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1: 2013,

4.2 Classement / Classification

Le produit, BuzziSkin (T1610135 Skin Offwhite 63, T1610136 Skin red 59, T1610137 Skin
anthracite 68), a été classé en fonction de son comportement au feu ' The product. Fabric
wallcovering BuzziSkin (T1610135 Skin Offwhite 63, T1610136 Skin red 39, T1610137 Skin
anthracite 68), has been classificd for its reaction to fire behavior: C.

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est  Complementary
classification in relation to smoke production is: s2.

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammees st
Complementary classification in relation to tall of flaming droplets/particles is: d0.

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, & 1’exception des
revétements de sol et des produits d’isolation thermique pour conduites linéaires est / The format of the
reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe thermal
insulation products is:

Comportement au feu Production de fumée Gouttelettes enflammées
Fire behaviour Smoke production Flaming droplets
C - 8 2 . d 0

C'est-a-dire / Namely, C-s2,d0

Classement de réaction au feu

(Il"-') seagsfieniy o BE e slei ot T ma iy
leeaehion o 1ive classilhicalion @

C-s2,d0

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut étre utilisé ou reproduit que dans sen intégralité
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4.3 Domaine d’application Ficld of application

Le présent classement est valable pour les paramétres suivants liés au produit  I'he classification is
valid for the following produet parameters :

Composition * Compuosition: Aucune variation autorisée / No variation allowed
Epaisseur  Thickness : 6,1mm

Masse surfacique * Surfuce mass - 1000 g/m?

Masse volumique Densiiy : 164 kg/m’
Couleur  Color: Sans limitations “ 41y
Motif . Desigin : Sans limitations .41y

Le classement est valable pour les conditions d’utilisation finale suivantes The classification is valid
for the following end-use condition:

Mis en ceuvre sur un support silicate de calcium (870kg/m’ ou plus) ayant une épaisseur minimale de
11mm et tous les substrats d’utilisation finale classés Al et A2-s1,d0 de densité superieure a 652
kg/m’(a U'exclusion des plaque de pldtre cartonnée). Glued on calcium silicate plate (870kg ' or
more) with a minimun thickness of L and all substrates classificd A6 and A2-s1. d0 which densiine
iy superior to 632 lfg:'m‘: fexcept plasterboard).

L éprouvette est mise en ceuvre avec un joint horizontal. Mounted witl « horizontal joint,

5. Limitations

Le présent document de classement n’est pas une approbation ni une certification de type du produit.
This classification document does not represent type of approval or certification of the product,

Signé Approuvé
Signature de la personne ayant réalisé le classement signature de la personne autorisant le présent rapport
Signature of the person who realise the classification Signature of the person who authorise the report

Thomas TURF
Ingénieur praticien Responsable Technigue
est engineer Technical Manager

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut étre utilisé ou reproduit que dans son intégralité
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_——___—_——_-_——Gport d'essai NF EN 13&

I"-,

/.-' et et S e e /_.--'" momsrae—aes - RAresse a \.\\
\
/' Rapport d'essai n® RE 5E 1039/61/146B | [ Société CENTEXBEL
Date d’émission 13/06/16 Nom JO WYNENDAELE
Responsable Skander KHELIFI Adresse Technologiepark 7
Vos références 24421
Date de commande 20/05/16 Code postal 9052 Vitle Zwijnaarde
Page 1suré / '\ Pays Belgique
W / - -
Norme d'essai : NF EN 13823+A1:2015: Essais de réaction au feu des produits de construction.
Produits de construction a 'exclusion des revétements de sol
exposés a une sollicitation thermique par un ghjet isolé en feu.
Essai acerédité COFRAC : L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les
] jguls essais couverts par l'accréditation. -
e s Produit teste — i e
Désignation BuzziSkin (T1610135 $kin Offwhite 63, T1610136 Skin red 59, T1610137 Skin anthracite 68}
Description : Revétement mural décoratif autcadhésif, ignifugé a base de PET recyclé
Masse volumique : 164 kg/m3 {calculée)
Masse surfacique : 1000g/m? (déclaréa)
Epaisseur : 6,1mm
Remargues : Les éprouvettes doivent &tre panachées dans les trois coloris
Taille : 1500 x 1000 x 6,1 mm et 1500 x 495 x 6,1 mm
Conditionnement : 23+2 °C,50+5%HR
Réception échantillon : 25/05/16
Mode de fixation et type de Autoadhésivé avec joint horizontal sur support silicate de calcium d'épaisseur 11mm et de densité
substrat: 870kg/m3
Producteur: BuzziPace nv / Groeningenlei 141 - 2550 Kontich - Belgique
L'aftention est altirée sur le fait que les résulfats oblenus avec l'échantilion objet du présent rapport d'essais ne sont
pas généralisables sans justification de la représentativité des échantilions el essais.
Ces résulfats d'essais rendent compte du comportemenides éprouvettes d'un matériau soumis & des conditions spécifiques d'essai; ifs
ne prétendent pas représenter le seul critére d'évaluation du danger potentiel de conribution & lincendie que présente le produit dans les
conditions d'utilisation |
T e A it Résultats R e £
Date d'essai: 02/06/16 Réception échantillon : 25/05/16
Moyennes des essais
FIGRA0,2MJ (W/s) 149,8
FIGRAp 4MJ {W/s) 149,8
SMOGRA (m?/s?) 226
THRgg0s {MJ) 3,1
TSPgogs (M) 54,0
Observations @ !

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée qua sous sa forme intdgrals. - Le rappert d'essai ne concama que lobjet scumis & l'essal - Pour déclarer, ou non, la conformitd & la spacification, il n'a pas 616 tanu explicilemant compta de l'ncartitude assasiée au rés
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Rapport d'essai NF EN 13823

Rapport d'essai n° RE SE 1039/61/146 B
Page 2 sur 6
Résultats d'essai ]
Essal 1 Essal .2 Essal 3
Epaisséur (mm} 8,1 6,1 6.1
Masse volumique (kgicm®) 164 164 164
Masse surfacigue (g/m?) 1000 1000 1000
FIGRA0,2M (W/s) 107,8 228,8 112,8
FIGRAo,amJ (W/s) 107,8 228,8 112,8
SMOGRA (m?/s?) 254 28,7 13,8
THRgo0s (MJ) 2,8 4,7 1,9
TSPggos (M?) - 60,4 68,3 33,4
Propagation jusqu'au bord Non Non Non
Chiite de del:!rls [ gouttes Non Non Non
enflammées < 10s
Chiite de del?rls f gouttes Non Non Non
enflammées > 10s
Apparition de flash Non Non Non
Chite de débris hors de la zone
& Non Non Non
du brileur
Défaut de fixation de | ?prouvette Non Non Non
[ contre-paroi
Déforr?.atlon { chute de Non Non Non
I'éprouvette
Fuite de fumée Non Non Non

La reproduclion de ce rapport d'essai n'es! autorisée que sous sa forme intégrale. - La rapport d'essal ne conesrne que lobjet soumis 2 I'sssai - Pour déclarer, ou non, la conformilé & la spésification, il n'a pas &t6 tenu explicitement compte de lincertilude associde su résultat
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M. ALIOUA F. POUTCH

Respensable de l'essai

—Président

S. KHELIFI
Responsable Technigue
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e Test report NF EN 13823 _

Reception date :

Manufacturer :

Substrate and fixing method :

The results are valid only for the fire-test-exposure conditions described in this procedure and for the specimens assessed.

? = — ez AdEESH A M e -—-.\
b
Test report n® REE 5E  1039/61/146B | | Company CENTEXBEL
Date 13/06/16 Name JO WYNENDAELE
Manager Skander KHELIFI Address Technologiepark 7
Your order 24421
Date of order 20/05/18 Postcode 9052 City Zwijnaarde
Page 1oné \ Country Belgium I,
N PN 4
" . —L A B o S o aa - et
Test standard NF EN 13823+A1:2015: Reaction to fire tests for building products.
Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single
burning item.
Accredited COFRAC test : COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered
by the accreditation
T Yot e e e e
Name : BuzziSkin (T1610135 Skin Offwhite 63, T1610136 Skin red 59, T1610137 Skin anthracite 68)
Description : Self-adhesive and fire retardant decorative walicovering made of recycled PET
Density : 164 kg/m3 (calculated)
Surfasic mass : 1000g/m? (declared)
Thickness : 6,1mm
Remarks : Samples have to be variegated in the three available colors.
Size : 1500 x 1000 x 6,1 mm and 1500 x 495 x 6,1 mm
Conditionning : 23+2 °C,50+5%HR

25/05/16
Self-adhesived with hotizontal joint on 11mm thick calcium silicate 870kg/m3

BuzziPace nv / Groeningenlei 141 - 2550 Kontich - Belgique

Test date

Observations : /

25/05/M16

Reception date :

Average of test
FIGRA0,2MJ (W/s} 149,8
FIGRA0,4MJ (W/s) | 149,8
SMOGRA (m?/s?) 22,6
THRg5s(MJ) 3 |
TSP gppsl?) 54,0

The raproduction of this tast report is authorizad only in its integral form - The lest repert concerns only the objact submitled for {esting - Te declare or not, the conformity 1o tha spacification, it was not exprassly kept count of tha uncerainty linked to result,
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Test results 1
Test 1 Tost 2 Test 3
Thickness {mm} 6,1 6,1 6.1
Density (kg/cm?) 164 164 164
Mass per m? (g/m?) 1000 1000 1000
FIGRA0,2mJ (W/s) 107,8 228,8 112,8
FIGRAg,amJ (W/s) 107.8 228,8 112,8
SMOGRA (m?/s?) 254 28,7 13,8
THRg00s(MJ) 2,8 47 1,9
TSPges{M’) 50,4 68,3 33,4
Flame spread to the edge No No No
Flamming particles/drops <= 10s No No No
Fiamming particles/drops > 10s No No No
Surface flashes No No No
Falling specimen parts No No No
Fixing of backing board failed No No No
Distorsion/collapse of specimen | No No No
Smoke leak No No No
Uhstivadeins

Tha reproduction of this tast repart is authorized only in its intagral form - The lest report coneerns only tha objact submitled for lesting - To declzre or not, the conformily ie the spacificalion, il was not expressly kept count of lhe uncetainty linked lo rasull.
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The reproducticn of this test repert is authorized only in its integral farm - The lest repart concarns only the object submittad for testing - To declare of not, the confarmity to the spacification, it was not exprasaly kept count of the uncertainty Iinked to result.




E09/05 rév F du 15/09/2015

£\

q( : cofrac
.
CREPIM
Scciété par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.5. ARRAS
Siege saciz| ; Parc de la Porte Nord - rue Christophe Calomb. ESSAIS

62700 BRUAY LA BUISSIERE France
Tél.: 03.21.61.64.00 Fax:03.21.61.64.01
E-mall : contact@crenim.fr www.crepim.fr

ACCREDITATION N*1-5860
Scope on request @ www.ccfrac.fr

Test Report NF EN 13823

Test report N° REE 5E 1039/61/1146 B
Page 50n6
Graphics
HRR, THR and FIGRA values (Zoom)
L5 W or Mg
I ' =
20 + - _~
e i L HIRR-Froa
i - .;,r” mﬂ HRA{3)
THA
S 1= e ;'LV rﬂ“'-’mﬁd* "'__—_izo —  FIGHA
o N s P s e 7 it —e ® |
210 260 310 360 410 460
-5 : - - 20
Time {s)
HRR, THR and FIGRA values
s MWorMy FIGRA (Wis)
20 - A
|
15+ -
HFH: Prod
10 HFURa0)
ThR
5 L ——
— FIGRA
¢]
-5
Time (s}
SPR, TSP and SMOGRA values
0.45 méls - m? or cm?/s? 80
04 | o=
0,35 i ~ 50
| I = 40
o%g T - JT ______ ’;SPH-F‘md
02 | — 1 30 | SPR{D)
0,15 | ! THP
01 1~ - ;
0,05 : —— BMOGRA
0 . | — t
-0,05 & 200-- —400—— 860 —— 800 - —— 1000 —— 12001400 180010
Time (s)

Tha reproduclion of this test raport is authorized cnly in ils intagral form - The tesl reporl concerns only the object submittad for tasling - To declara or not, the conformity to the spacificalion, it was not expressly kept count of the uncartainly linked to result.
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The reprodustion of lhis tesl report is authorized only in its intagral form - The test report concems only the object submittad for tasting - To declara or not, the

M. ALIOUA F. POUTCH
Test Officer - ——pPrésident
8. KHELIFI ,/ N
Technical Manager =




